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Тема практичного заняття № 11  «Сучасні відновлювальні та пломбувальні матеріали: композити, полікарбоксилати, склоіономерні цементи, компомери, герметики, срібні амальгами ІІ і ІІІ поколінь» _______год.
1. Мета заняття:
· ознайомити лікарів з пломбувальними матеріалами вітчизняного та зарубіжного виробництва, які застосовуються для постійних та тимчасових пломб, а також  з матеріалами для пломбування к/каналів     
· лікар повинен знати та засвоїти вимоги до пломбувальних матеріалів, їх хімічну природу, фізичні й хімічні властивості, реакцію тканин зуба на пломбувальний матеріал при пломбуванні, та особливості застосу- вання у дітей.


-       надати лікарям можливість оволодіти на​вичками вибору пломбуваль- ного матеріалу, в залежності від ситуації, та технікою пломбування.

-       надати лікарям вміння досліджувати тео​ретично, клінічно, експери-   ментально для правильного вибору пломбувального матеріалу.                                    
· лікар повинен знати, що самою суттєвою та заключною частиною успішного лікування любого зуба є пломбування і задача кожного лікаря полягає в максимальному використанні позитивних якостей пломбувального матеріалу  та зведення до мінімуму негативних властивостей;

· актуальними аспектами є те, що кожен лікар повинен дотримуватись  деонтологічної, екологічної, правової, пси​хологічної, професійної відповідальності тощо.
2. Обладнання:

1. Компьютер

2. Стоматологічна установка
3. Столик лікаря
4. Набір оглядових інструментів (дзеркало, пінцет, зонд)
5. Засоби індивідуального захисту (медична маска та рукавички)
3. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
	№п/п
	Основні  етапи заняття їх функції і зміст
	
	Методи          контролю і навчання
	Матеріали методичного забезпечення
	%  часу

	I. Підготовчий етап

	1.
	Організація заняття.
	
	
	
	2%

	2.
	Постановка навчальних цілей і мотивація.
	
	
	
	3%

	3.
	Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь.

а) Класифікація відновлювальних та пломбувальних матеріалів і адгезивних систем.

б) Вимоги до відновлювальних та пломбувальних матеріалів,  показання до застосування різних груп пломбувальних матеріалів.

в) Особливості вибору відновлювального та  пломбувального матеріалу у залежно- сті від клінічної ситуації.
	
	Індивідуальне 
усне            опитування,

рішення типових задач,

письмове теоретичне опитування.
	Таблиці, задачі, 
тести


	15%

	II. Основний етап

	1.
	Формування професійних умінь і навичок.

а) Провести стоматоло- гічний огляд хворих з некаріозними, каріоз- ними ураженнями зубів, та з ускладненим карієсом. 
б) Провести вибір методу лікування  та пломбувального матеріалу в залежності від  ураження зубів.

в) Застосувати обраний матеріал згідно з інструкцією. 
	
	Проф. тренінг в обстеження хворого, визначення клінічних симптомів 
	Тестові задачі

Історія

хвороби


	50%



	III. Заключний етап

	1.
	Контроль і корекція рівня професійних умінь, навичок.


	
	Індивідуальний контроль практичних навичок

Рішення ситуаційних нетипових задач
	Ситуаційні задачі
	20%

	2.
	Підведення підсумків

- теоретичне

- практичне


	
	
	
	7%

	3.
	Домашнє завдання.
	
	
	
	3%


4.Забезпечення опорного рівня знань-умінь:
Основна література:
1. Шешукова О.В. Діагностика захворювань органів порожнини рота у дітей: Навчальний посібник / О.В.Шешукова, А.І.Падалка, К.С.Казакова. – Полтава, 2018.- 144 с.
2. Хоменко Л.О., Остапко О.І.,  Кононович О.Ф. Терапевтична стоматологія дитячого віку. К., “Книга плюс”2001
3. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.2 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Майданник В.Г., Голубєва І.М., Остапко О.І., Біденко Н.В., Кривонос Ю.М. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2017. ˗ 328 с. 
4. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Карієс зубів та його ускладнення: Підручник для студентів ВМНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.1 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубева І.М., Москаленко А.М., Шматко В.І., Любарец С.Ф., Кононович О.Ф. та ін. / За ред. проф. Хоменко Л.О. ˗ К.: Книга-плюс, 2016. ˗ 432 с.

Додаткова література: 

1. Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю., Бережна О.Е. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології // Навчальний посібник англійською мовою. Львів: ПП «Магнолія 2006», 2019. - 204 с. 

Електронні ресурси: 

1.Наказ МОЗ України від 23.11.2004 р. № 566 "Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями "Дитяча терапевтична стоматологія". – Режим доступу: http://medstandart.net/byspec/37
5. Тести та задачі для перевірки опорного рівня знань.

1. Які з нижчеперерахованих цементів можна використовувати для пломбу- вання каріозних порожнин усіх класів у тимчасових зубах ?

A.Склоіономерний цемент

B.Силікофосфатний цемент

C.Силікатний цемент

D.Цинк-фосфатний цемент
2. У якому з перерахованих випадків зуб доцільно запломбувати амальгамою?

А.Каріозна порожнина І класу 24 зуба

В.Каріозна порожнина V класу 21

С.Каріозна порожнина І класу 75 зуба.

D.Каріозна порожнина V класу 51 зуба
3. Які цементи належать до цинк-фосфатних?

А. Уніфас
В. Fritex

C. Dycal

D. Кальцевіт

Е. Силідонт
4. Які цементи належать до силікатних?

А. Уніфас

В. Белацин

С. Силідонт

D. Еодент

Е. Лактодонт
5. Які цементи належать до силікофосфатних?

А. Уніцем
В. Fritex

C. Infantid

D. Cavinol

E. Fuji IX
6. Які цементи належать до цинкоксид-евгенольних?

А. Беладонт
В. Adgesor-Carbofine

C. Calcimol

D. Cavinol

E. Ketac-Molar
7. Які цементи належать до хелатних?

А. Еодент

В. Силідонт

С. Calxyd

D. Cavinol

E. Dycal
8. Які цементи належать до цинк-полікарбоксилатних?

А. Цеміон

В. Calxyd

C. Carboco

D. Life

E. Biomer
9. Які цементи належать до склоіономерних?

А. Белоко

В. Кальцевіт

С. Fuji - ІІ

D. Biomer

E. Caryosan
10.Які цементи належать до діаметилакрилатних?

А. Dycal

B. Infantid

C. Adhesor

D. Biomer

E. Caryosan
11. Мідь до складу амальгами вводять з метою забезпечення:

А. Міцності сплаву

В. Естетичності пломби

С. Хімічної реакції між сріблом і ртуттю

D. Бактерицидних властивостей сплаву

Е. Немає правильної відповіді
12. Амальгама негативно впливає на пульпу за рахунок:

А. Можливості корозії

В. Токсичної дії ртуті

С. Відсутності адгезії

D. Зміни об’єму пломби при твердінні

Е. Високої теплопровідності пломби
6. Система навчальних завдань для перевірки кінцевого рівня знань.
1. Який тип адгезії до твердих тканин зуба властивий склоіономерному цементові?

А. Хімічний

В. Механічний

С. Хіміко-механічний

D. Фізичний

Е. Немає правильної відповіді
2.Для пломбування каріозних порожнин І класу у тимчасових зубах на стадії резорбції кореня доцільно використати:

А. Фосфат-цемент

В. Композит хімічного твердіння

С. Амальгаму

D. Компомер

Е. Композит світлового твердіння
3.Для пломбування каріозних порожнин V класу у постійних зубах можна використати:

А. Фосфат-цемент

В. Цинк-евгенольний цемент

С. Силікатний цемент

D. Цинк-полікарбоксилатний цемент

Е. Компомер__
4. Якому з пломбувальних матеріалів надасте перевагу для пломбування каріозних порожнин ІІ класу ?

A. Цементу.

B. Композитному матеріалу.

C. Срібній амальгамі.

D. Компомеру.
5. При пломбуванні каріозних порожнин ІІ класу для досягнення щільного міжзубного контакту необхідно:

A. Використати тонку матрицю.

B. Добре підігнати матрицю.

C. Закріпити матрицю клином.

D. Усе вище перераховане.
6. Висока міцність, зносостійкість, нерозчинність в ротовій рідині, пластич- ність, бактерицидна дія характерні для:

А. Компомерів.

В. Склоіономерних цементів.

С. Силікофосфатних цементів.

D. Амальгами.

7. Оптимальне співвідношення порошку та рідини для пломбування фосфатними цементами в середньому становить:

A. 6:1

B. 3:1

C. 2:2

D. 1:1

E. 3:2
8. Консистенцію суміші фосфат-цементу вважають нормальною, якщо в разі відриву шпателя вона:

A. Тягнеться за шпателем

B. Не тягнеться, а обривається утворюючи зубці (1мм)

C. Не відривається від шпателя

D. Не тягнеться за шпателем

E. Залишається на предметному скельці
9. Який з силікофосфатних цементів можна використати без прокладки:

A. Fritex
B. Zinoment

C. Беладонт
D. Infantid

E. Силідонт
10. Яке співвідношення порошок / рідина повинне бути при замішуванні цинк-евгенольних цементів:

A. 3:1

B. 3:2

C. 5:1

D. 4:1

E. 2:2
11.Позитивні властивості цинк-евгенольних цементів:

A. Нетоксична дія

B. Протизапальна дія

C. Розчинність в ротовій рідині

D. Висока міцність

E. Одонтотропна і протизапальна дія
12. Які з нижчеперерахованих цементів можна використовувати для пломбування каріозних порожнин усіх класів у тимчасових зубах?

A.Склоіономерний цемент.

B.Силікофосфатний цемент.

C.Силікатний цемент.

D.Цинк-фосфатний цемент.
13. Яку техніку слід обрати для пломбування каріозної порожнини І класу 16 зуба композиційним матеріалом світлового твердіння:

A. Пошарову техніку

В. Пряму техніку
С. Сандвіч-техніку.

D. Мікротерапевтичного лікування.
14. Проводять пломбування каріозної порожнини І класу 36 зуба. Після внесення праймера й адгезива матеріал світлового твердіння внесли однією порцією і засвітили лампою. Яка була допущена помилка ?

A. Полімеризація.

В. Внесення праймера.

С. Внесення адгезиву.

D. Внесення пломбувального матеріалу однією порцією.
15. Яка кислота входить до складу протравлювальних засобів?
А. Ортофосфорна

В. Азотна

С. Сірчана

Д. Азотна

Е. Піровиноградна
16. Який стоматологічний інструмент використовується для внесення пломбувального матеріалу в каріозну порожнину?

А. Екскаватор

В. Гладилка

С. Зонд

Д. Шпатель

Е. Емалевий ніж
17. На який час наносять гель для протравлення емалі при пломбуванні композитним матеріалом сформованих постійних зубів?

А. 25 с.

В. 60 с.

С. 7 с.

Д. 15 с

Е. 30 с.
18. Якому з пломбувальних матеріалів слід надати перевагу при пломбуванні каріозних порожнин І класу у постійних зубах із несформованими коренями?
А. Склоіномерний цемент

В. Срібна амальгама

С. Фосфат-цемент

Д. Композит хімічного твердіння

Е. Композит світлового твердіння
19. Композитні матеріали у дітей застосовують для пломбування:

А. Каріозних порожнин у тимчасових зубах із коренями у стадії резорбції

В. Постійних зубів із несформованими коренями

С. Каріозних порожнин у тимчасових зубах із коренями у стадії стабілізації

Д. Постійних зубів із сформованими коренями

Е. Взагалі не використовуються
20. Якому з пломбувальних матеріалів слід надати перевагу при пломбуванні каріозних порожнин І класу у постійних зубах із сформованими коренями?

А. Компомер

В. Срібна амальгама

С. Фосфат-цемент

Д. Полікарбоксилатний цемент

Е. Композит світлового твердіння
21. Якому з пломбувальних матеріалів слід надати перевагу при пломбуванні каріозних порожнин V класу у постійних зубах із сформованими коренями?

А. Фосфат-цемент

В. Срібна амальгама

С. Композит світлового твердіння

Д. Полікарбоксилатний цемент

Е. Склоіномерний цемент
22. Композитні матеріали у дітей застосовують для пломбування:

A. Тимчасових зубів у період стабілізації

B. Постійних зубів із несформованими коренями

C. Постійних зубів із сформованими коренями

D. Тимчасових на стадії резорбції

E. Тимчасових на стадії формування
